Durch den technisch streng

H"l van Roje BRETTSPERRHOLZ

OBERFLACHENQUALITATEN

CROSSWORKS BRETTSPERRHOLZ
DER HOLZWERKE VAN ROJE

Oberflachenqualitaten der Decklagen bei +/- 12% Holzfeuchte im
Anlieferungszustand, bei Mengenangaben gilt der Bezug je Einzelplatte.
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HOLZART
DECKSCHICHT Fichte/Tanne, Douglasie, Kiefer Fichte Fichte
LAMELLENBREITE max. 250 mm max. 140 mm max. 140 mm
OBERFLACHE gehobelt gehobelt und geschliffen gehobelt und geschliffen
OFFENE FUGEN* max. 2 mm max. 2 mm max. 2 mm
AUSBESSERUNG nein ja ja
ASTE FEST ohne ohne ohne
VERWACHSEN Beschrankung Beschrankung Beschrankung
ASTE ohne zulassig zulassig
SCHWARZ Beschrankung <40mm <20mm
ASTE ohne zulassig zulassig
AUSGEFALLEN Beschrankung <40mm <20mm
FASERAUSRISS zulgssig zulgssig vereinzelt zulassig
MARKROHRE zulgssig zulassig vereinzelt zulassig
HARZGALLEN* zuldssig zuldssig vereinzelt zulgssig
RINDENEINWUCHS zulgssig zulgssig vereinzelt zulassig
DRUCKHOLZ zuldssig zuldssig vereinzelt zulassig
RISSE* zulassig It. Festigkeitssort. zulassig It. Festigkeitssort. vereinzelt zuldssig
INSEKTENBEFALL zulgssig nicht zulassig nicht zulassig
WALDKANTE zulgssig nicht zulassig nicht zulassig
BLAUE* ohne Beschrankungen bis 5% bis 1%

*Kriterien beziehen sich auf den Auslieferungszustand
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